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Fiir Priifungen:
Norm / Ausgabedatum Titel der Norm oder des Hausverfahrens? Priifgegenstand /

Hausverfahren /Version

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Norm-
verfahren angeben)

Inspektionsgegenstand

DIN EN ISO 15549

Zerstorungsfreie Prufung / Wirbelstrompriifung

Allgemeine Grundlagen

06/2018
DIN EN ISO 10893-1 Zerstorungsfreie Prifung Stahlrohre
01/2020 Teill: Automatisierte elektromagnetische Priifung
nahtloser und geschweillter (ausgenommen
unterpulvergeschweilSter) Stahlrohre zum Nachweis der
Dichtheit
DIN EN ISO 10893-2 Zerstorungsfreie Prifung Stahlrohre

01/2020

Teill: Automatisierte elektromagnetische Priifung
nahtloser und geschweillter (ausgenommen
unterpulvergeschweiliter) Stahlrohre zum Nachweis von
Unvollkommenheiten

DIN EN ISO 17643

Zerstorungsfreie Prufung / Wirbelstrompriifung von
SchweiBverbindungen durch Vektorauswertung

SchweiBverbindungen

12/2015
DIN EN 1971-1 Wirbelstrompriifung an Rohren zur Messung von Fehlern Kupferrohre
an nahtlos gezogenen runden Rohren aus Kupfer und
02 /2020 Kupferlegierungen
Teill: Prifung mit umfassender Spule auf der AuBenseite
DIN EN 1971-2 Wirbelstromprifung an Rohren zur Messung von Fehlern Kupferrohre
02 /2012 an nahths gezogenen runden Rohren aus Kupfer und
Kupferlegierungen
Teil2: Prifung mit Innensonde auf der Innenseite
DIN 25435-6 05/2021 Wirbelstrompriifung von Dampferzeuger-Heizrohren Rohre

DIN 54018-1 Zerstorungsfreie Prifung — Wirbelstromprifung zur Allgemeine Grundlagen,
Dezember 2023 Innenprifung von Warmetauscherrohren Prifkonzepte

Teil 1: Allgemeine Grundlagen
DIN 54018-2 Zerstorungsfreie Priifung — Wirbelstrompriifung zur Beispielhafte Parameter
DIN 54018-3 Zerstorungsfreie Priifung — Wirbelstrompriifung zur Beispielhafte Parameter
August 2025 Innenpriifung von Warmetauscherrohren- einer Innenrohrpriifung

Teil 3: Verfahren mit Gleichfeldvormagnetisierung fiir
Rohre aus ferromagnetischem Werkstoff

DIN EN ISO 16809 02/2020

Wanddickenmessung mit Ultraschall

Rohre
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